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Eloirasok a tomilovezetékek biztonsagos uzemelésének érdekében*:

1. A kézegnek és lizemelési koériilményeknek megfeleld tomlé
és csatlakozo kivalasztasa

* Folyékony vagy gaz halmazallapotu kdzegek fizikai vagy kémiai
hatasai

» Fizikai hatas: ezaltal a tdmld alapanyaganak térfogata valtozik.
Koévetkezményeként tulajdonsagai megvaltoznak: keménység,
szakitoszilardsag, nyulas (Pl.: a géztdmldknél ,popcorning”
jelenség)

* Vegyi hatasok: ezaltal a tdoml6 alapanyaganak kémiai szerkezete
valtozik meg. Kévetkezményeként megvaltoznak tulajdonsagai
(pl. lagyit6 vagy 6regedésgatld szerek kioldodnak).

Fém csatlakozdéknal a korrézi6 tomitetlenséghez vezet.

¢ Irdnyad6 adatok megtalalhatdak az ,Altalanos tulajdonsagok”
tablazatban a 6.-7. oldalakon, ill. a ,Vegyszerallésagi tablazat’-
ban a 8.-12. oldalakon.

* A megengedett izemi tdinyomast ill. vdkuumot nem szabad
tallépni.

* A megengedett izemi h6mérsékletet a kdzeg fliggvényében
nem szabad tullépni.

* Kopas esetén a tomldvezeték kopasat szamitasba kell venni, és
ellenérzés alatt tartani.

e Atdmlbvezeték az lizemelési folyamat soran nem téltédhet fel
veszélyesen. Feltdltddés kockazat esetén kildondsen Ggyelni kell
az elektromos ellendllasra, (melyet a tdmlévezeték két végén levd
csatlakozok k6z6tt mérlink) mert nem lépheti at a 10° Q értéket.

e Q7 jeloléssel ellatott tdmlbk esetén a fenti kdvetelmény
vezetbképes alapanyag alkalmazasaval mar teljesult.

* Az ,M”vagy ,AS” jel6léssel ellatott toml&knél a szikséges
vezetbképességet a beépitett rézszalak biztositjak, amennyiben
ezek a fém csatlakozdkkal tartésan dsszekotésre kerlilnek.

* A megadott Uzemi nyomas a mianyag spiraltémléknél egy 20°
C-on torténd, rovid ideig tartd, statikus nyomasértéket jelent.
Tobbszori nyomasimpulzus a tdomlé gyengiiléséhez vezet, és
csOkkenti az élettartamot.

2. Szakszer( szerelés
A tdmlbk és csatlakozok kivalasztasa szabvanynak megfeleléen
és méretben egymashoz illéen toérténjen.
A tdmldécsatlakozok szerelését szakember végezze, a szerelési
Utmutatd eldirasait figyelembe véve.

3. Helyes tarolas
Szennyezd&désektdl védve és szarazon tarolni.
Kozvetlen napfénynek, UV sugarzasnak ne tegyik ki.
Feszliltség- és torésmentes tarolas.
A 30° C folotti s -20° C alatti hémérseékletet feltétlendl el kell
kerdini.

4. Helyes beépités
A tomlbvezetékeket Ugy kell beépiteni, hogy mindig jol
megkozelithetéek legyenek, és természetes helyzetliket és
mozgasukat ne akadalyozzuk. Feltétlenl figyelembe kell venni,
hogy vakuum alatt a hosszUsag csokken, nyomas alatt a hossz
és az atméré megvaltozik. (betét nélkili mianyag spiratdmliéknél
a maximalis Uzemi nyomason akar 40%-0s hossziranyu nyulas is
torténhet).
A tomlbvezetékeket alapvetéen nem szabad hasznalni torziés-,
huzé- és nyomohatas alatt.
A tdml6vezetékeket nem szabad torni, kiilbndsen nem a
csatlakoz6 mogott.

A tomlI6t a megadott legkisebb hajlitasi sugaranal kisebb sugarban
nem szabad hajlitani. Lasd a ,Hajlitasi sugar” tablazatot a 4.
oldalon.

A tomlbvezetékeket mechanikai, hémérsékleti vagy vegyi kiilsé
hatasoktdl védeni kell.

Amennyiben szikséges, az elektromos ellenallas értékét
vizsgaljuk.
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5. A munkavégzés madjat lizemi utasitasban régziteni kell.

A dolgozét megfelel6 rendszerességgel oktatasban kell
részesiteni. Az ajanlott személyi védoéfelszerelést rendel-
kezésre bocsatani és hasznalni kell.

A témlévezetékek biztonsagos lizemeltetésének érdeké-
ben miiszaki, szervezeti és személyi véddintézkedéseket
kell alkalmazni. Elényt élveznek az érvényben |évé mUszaki
és szervezeti intézkedések. Ha ezek nem biztositanak a
veszélyhelyzetekre vonatkozé el6irasokat, akkor megfeleld
személyi védéfelszerelésrél kell gondoskodni és hasznalni.

6. Rendszeres vizsgalatok

A téml8vezetékeket szakember vizsgalja meg az elsd Uizem-
be helyezés el6tt, valamint rendszeres id6kdzonként az elsd
Uzembe helyezés utan (Pl.: vegyszertdomléket min. évente,
g6ztdmlbSket félévente...).

A vizsgalatok Iényeges részei:

Az allapot szakvéleményezése:

- A tdmlé megfeleld tisztitasa

- Benyomoédasok, toréshelyek, deformalédasok

- A tdmlé kilsejének kikeményedése, ill. mechanikai
karosodéasai

- A tdml6csatlakozd karosodasa vagy korrézidja

- Témitések karosodasa vagy hianya

- Nyomas- és tomorségi proba

- Tomitetlen helyek, lyukak, buborékok, pérusok, zarvanyok,
deformalédasok

- Nem megengedett hossziranyu nyulas, torzid

- Tomitetlen bekotés, csatlakozd

- Az elektromos vezet6képesség vizsgalata

-, Q" és ,AS” jeloléssel ellatott tomI&knél az elektromos
ellendllas mérése

- A vizsgélati eredmények dokumentalasa

* forras: BG Chemie Merkblatt T002 (ZH1/134)
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Hogyan valassza ki az On céljaira legmegfelelSbb témliét?

1. Méretek
A. belsé atméré
B. kiilsé atméré
C. hosszlsag (csatlakozéval vagy anélkdl)
D. tlirés

2. A szdllitand6 kézeg adatai
A. folyadék, gaz, vagy szilard anyag
al. kémiai adatok (Id. vegyszerallésagi tablazat)
a2. koncentracié
a3. hémérseéklet
a4. szilard anyagok, leiras és méret

3. Felhasznalas maddja
A. Uizemi-, teszt- és repesztési nyomas
B. vakuum
C. hasznélat kdrilmeényei
D. széllitasi kapacitas (I/min)

4. Kérnyezeti hatasok
A. UV- és 6zondllésag
B. a kérnyezet mechanikus koptaté hatasa
C. kdrnyezet hémérséklete
D. kémiai hatasok

5. Kiilonleges kévetelmények
A. suly
B. flexibilitas
C. hajlitasi radiusz
D. torzid

E. elektromos ellenallas (szikraképz6dés, robbanasveszély)
- szigeteld;
- antisztatikus;
- vezet6képes
langéllésag
. huzbderd
. hosszUsag- és atmérényulas
szin
felirat

c—T@em

6. Tomldvégek
A. spirdllal
B. spiral nélkili mandzsettaval
C. bdvitett mandzsettaval
D. kUposan

7. Csatlakoz6 rendszer
A. csatlakozdk
B. tdmldbilincsek, szoritdbilincsek, roppantogyirtik

8. Sziikséges szabvanyok, specifikaciok

9. Tisztitas
A. vegyszer fajtaja, koncentracidja, héfoka
B. g6z nyomas, hémérséklet
C. tisztitas id6tartama

Hajlitasi radiusz: “R” a lehetd legkisebb kor sugara, amelybe
a témld hajlithato, anélkdl, hogy megtdrne.

Tekercseléses technologiaval gyartott tomléknél:
6 x belsé atmérd

Spiralbetétes tomléknél (kiviil sima)
8 x belsd atmérd 100 mm-ig
10 x bels6 atméré 100 mm felett

Spiralbetétes tomléknél (kivil hullamos)
6 x bels6é atméré 100 mm-ig
8 x bels6 atméré 100 mm felett

Ha a téml6 nyomas alatt van, ezeknek az értékeknek
a 4/5-e érvényesiil.

Fligg még a hajlitasi radiusz a témld felépitésétdl és
Osszeallitasatol.




